TUBITAK

BUTAL

TUB'TAK MT20170276
BURSA TEST VE ANALIZ LABORATUVARI S

Sayfal/2

DENEY RAPORU

Miisterinin Adi/Adresi :TAVUS YUN HALI VE iPLIK SAN.TIC.A.S. / Istiklal Mah. Dolmabahge Cad. No: 9
UMRANIYE / ISTANBUL

TIF:(216) 461-45-45// (216) 461-29-46
iigi Tarih/Sayi :24/03/2017
Numune Tanimi :%100 Yn Hali Wilton Tipi Makina Halisi

Numune Kabul Tarihi :31/03/2017 Numune Gelis Sekli:Elden
Rapor Sayfa Sayisi: 2 Niisha Sayisi:1

Aciklama : Numune alma islemi ve numune tanimi misteri tarafindan yapilmistir.

Deney sonuglari, metotlar ve diger bilgiler, bu raporun tamamlayici kismi olan, takip eden sayfalarda verilmistir.

Bu rapor ve sonuglari, talepte bulunan musteri tarafindan reklam amaci ile kullanilamaz.

Bu rapor bir batiin halinde verildiginden, rapordan bélumler halinde alinti yapilamaz, TUBITAK-BUTAL'in yazili izni olmadan kismen
kopyalanip ¢ogaitilamaz.

Deney sonuglarl deneyi yapilan numuneye aittir.

Imzasiz ve mihiirsiiz raporiar gegersizdir.

Mihgr-——- Tarih Laboratuvariar Sorumlusu ‘-z/‘

WHRLUGY  af0a/2017 Anil CETINOGLU Sedat AKTAS

Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No. 11, 16190, Osmangazi BURSA BTA-POD3-Fo01/Rey;01

T.0224 2339440 F.0224 23394 45-0224 234 57 06
www.butal.tubitak.gov.tr e-posta: butal@tubitak.gov.tr



Akreditasyon Numarasi BUTAL
@ Rapor Numarasi MT20170276
1 K
rirk Rapor Cikis Tarihi 04/04/2017
BUTA[ Sayfa2/2

Deney Tarihi : 04/ 04/ 2017
Numune Tanimti : %100 Yiin Hali Wilton Tipi Makine Halisi
Birim Alan Basina Toplam Kiitle Tayini (5 élgiim) 4499 g/m? (CV%: 1,6)

(TS 7576 ISO 8543: 2004; Madde 6)

Not:

1) Numune, yeterli miktarda génderilmedigi igin (26x30 cm boyutlarinda) test, mevcut miktar Gzerinden

yapilmistir.

2) Test tekrari igin numune kalmamisgtir.

Test Ortami: 20+2 °C Sicaklik ve % 65 £4 Bagil Nem

Hav Ipligi

Lif Tanimi ve Kompozisyonu 100% Yin

(TS 4739:1986)

Deneyi Yapan/Yapanlar

N

Hiiseyin TUNA Uzm. Teknisyen

Haver ERDOGDU Uzm, Teknisyen

Deney Sorumlusu/Sorumiulan Sorsmiusu

Funda GOKSEL Uzman Ars. S~

/ f*r***“




